
خطوط  جهت استفاده در   Jet Printer  هاي ماشین جوهرهاي عامل شناسائی ساختمان شیمیائی و گروه

 ذیل: اطلاعات تکمیلیتولیدي اکسترودر با 

 در شرکت سیم و کابل مغان عبارتند از: هاي مورد استفادهپرینترجت            

 ساخت فرانسه Imajeبرند  •
 ساخت انگلیس Dominoبرند  •
 ساخت آلمان Leibingerبرند  •

 زنی بر روي روکش کابل:هاي مورد استفاده در ماركرنگ

 سفید •
مشکی  •
 زرد •

به منظور ایجاد چاپ با کیفیت بر روي کابل، باید جوهر و حلال با نســبت دقیق با یکدیگر ترکیب شــده تا غلظت  
 مناسب حاصل شود. 

شـود. میزان غلظت مورد نیاز  گیري شـده و با مقدار مرجع مقایسـه میغلظت ترکیب حاصـل، توسـط ویسـکومتر اندازه
 باشد.گ سفید مقدار آن بیشتر میجهت چاپ، به نوع رنگ وابسته بوده و براي رن

  Freeرنگهاي زرد و مشـکی به صـورت باشـد و(ذرات معلق) می  Pigmentتوضـیح اینکه رنگ سـفید داراي  
Pigment شود.تولید می 

ل از جنس   ابـ ت بر روي روکش کـ ت پرینـ اي فوق جهـ ا دو نوع    PEو    PVCاز جوهرهـ و   (LDPE – HDPE)بـ
 شود.استفاده می  HFFRهاي روکش

 هاي مورد انتظار از جوهر جهت کیفیت چاپ مناسب:ویژگی

قابلیت خشک شدن سریع جوهر پس از چاپ  •
• Resolution چاپ بالا بر روي روکش کابل 
 ایجاد چاپ با کیفیت بالا بدون پخش جوهر و مقاومت در برابر سایش •
 مقاومت در دماي بالا •

باشد.      هاي آزمایشی آماده ارسال می ل جهت بررسیمراه حلاه هاي موجود بهدر صورت نیاز به نمونه، از رنگ 


